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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  

modifikasi termal lempung yang berasal dari Padang Panjang tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap komposisi mineral dan unsur lempung tersebut. 

Sampel lempung tersebut  mampu menyerap lebih banyak ion-ion Ni2+ dari garam 

sulfatnya dibandingkan dengan nikel dari garam nitratnya. Proses impregnasi pada 

suhu yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih signifikan pada 

kemampuan lempung tersebut dalam memuat ion-ion Ni2+. Pada kondisi reaksi 

dimana rasio mol minyak sawit : metanol adalah 1 : 6, konsentrasi katalis 3% (m/v), 

suhu 85°C selama 4 jam dapat disimpulkan bahwa kalsinasi dan impregnasi ion-ion 

Ni2+ dari garam sulfat dan nitrat pada lempung tersebut tidak memberikan efek yang 

signifikan.  

 

5.2 Saran 

Penelitian ini harus dilanjutkan untuk menentukan kondisi optimal katalis berbasis 

lempung dari Padang Panjang terutama konsentrasi katalis, perbandingan mol 

minyak metanol, suhu reaksi dan lama reaksi. 

 


