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BAB V    

PENUTUP 

 Kesimpulan 5.1

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Variasi serat karbon unidirectional berpengaruh terhadap nilai densitas pada 

komposit vinyl ester dengan serat karbon unidirectional. . 

2. Melakukan post curing dapat meningkatkan nilai tegangan maksimum serta 

modulus komposit. 

3. Ketebalan dari serat komposit mempengaruhi luas penampang sehingga nilai 

tegangan maksimum dan modulus komposit serat ikut berpengaruh. 

4. Pada pengujian tarik diperoleh nilai tegangan maksimum tertinggi terdapat 

pada serat karbon unidirectional toray heat treatment post curing dengan rata-

rata sebesar 1046,48 MPa dengan kenaikan sebesar 15,07%, sedangkan pada 

pengujian tekan diperoleh nilai tegangan maksimum tertinggi pada komposit 

serat karbon unidirectional justus dengan rata-rata sebesar 350,31 MPa 

dengan kenaikan sebesar 20,11%. 

 Saran  5.2

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pemotongan 

spesimen tidak menggunakan gergaji tangan tetapi menggunakan mesin potong 

sehingga dapat mengefisiensi waktu persiapan spesimen serta dimensi yang 

didapatkan presisi. 


