
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 
beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Pengaruh penggunaan filler batu karang pada 
campuran AC-WC berdampak pada kinerja Marshall optimum 
dengan penggunaan filler batu karang sebesar 55% dari filler 
abu batu, berdampak pada kenaikan nilai stabilitas sebesar 
10,08%. Pengujian Marshall Immersion campuran AC-WC 
dengan penggunaan filler batu karang dan tanpa penggunaan 
filler batu karang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
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90%. 

5.1  Saran 

Berikut beberapa saran yang harus diperhatikan untuk 
kelancaran dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu : 

1.  Sebelum melaksanakan penelitian, pastikan kondisi 
alat yang akan digunakan tidak rusak dan berfungsi dengan 
baik. 

2.  Sebelum melaksanakan penelitian, pastikan alat telah 
terkalibrasi dengan benar agar hasil penelitian tidak terjadi 
kesalahan. 

3.  Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan ketelitian 
dan kehatihatian agar tidak terjadi kecelakaan kerja. 

 


