
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengaruh variasi persentase dan 

pembebanan material ASTM D5405 untuk polymer campuran polyester tak jenuh dan 

vinylester yang terjadi akibat perlakuan uji tarik diperoleh kesimpulan, yaitu Persentase 

material yang terbaik didapatkan pada polyester 100% karena memiliki nilai tegangan 

tertinggi. 

 

 
5.2 Saran 

 

Sebaiknya penelitian selanjutnya dilakukan secara eksperimental, guna menunjang 

penelitian yang telah ada. 
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