
 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan serangkaian penelitian yang sudah dilakukan, maka didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ekstrak daun gambir berfungsi sebagai penghambat (capping) pertumbuhan 

nanopartikel ZnO. Partikel ZnO yang disentesis dengan dan tanpa ekstrak daun 

gambir berstruktur heksagonal wurtzite dengan orientasi dominan pada bidang 

(101). Partikel ZnO hasil sintesis menggunakan ekstrak daun gambir berbentuk 

sferis dengan ukuran kristal 35 nm, sedangkan partikel ZnO tanpa ekstrak daun 

gambir berbentuk batangan dengan ukuran 60 nm. Energi gap nanopartikel ZnO 

dengan ekstrak daun gambir (3,42 eV) lebih besar dibandingkan tanpa ekstrak 

daun gambir (3,09 eV).  

2. Kondisi optimum sintesis lapisan tipis ZnO didapatkan pada konsentrasi ekstrak 

daun gambir 10%, satu lapis ZnO,  suhu anil 500 °C dan konsentrasi seng asetat 

dihidrat 0,75 mol/l yang menghasilkan lapisan tipis ZnO dengan transparansi 

sebesar 83%, energi gap 3,81 eV, ukuran kristalit 27 nm, resistivitas sebesar 

1,37×103 Ωcm dan morfologi permukaan yang padat, homogen dan merata. 

Kondisi optimum sintesis lapisan tipis ZnO:Al didapatkan pada konsentrasi Al 

5% dengan konsentrasi ekstrak daun gambir 10%,  satu lapis ZnO:Al,  suhu anil 

500 °C dan konsentrasi seng asetat dihidrat 0,75 mol/l yang menghasilkan 

lapisan tipis ZnO:Al dengan transparansi sebesar 75%, energi gap sebesar 3,64 

eV, ukuran kristalit 13 nm, resistivitas sebesar 1,82×103 Ωcm dan morfologi 

permukaan yang rata dan seragam.  

5.2. Saran 

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan lapisan tipis ZnO yang dibuat dengan 

ekstrak daun gambir yang mempunyai  karakteristik optik dan listrik yang lebih 

baik. Dari penelitian yang sudah dilakukan terdapat kondisi sintesis di mana 

ketika sifat optik dapat diperbaiki, sifat listrik menjadi kurang baik atau 
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sebaliknya. Oleh karenanya perlu diteliti lebih lanjut kondisi sintesis yang dapat 

sekaligus memperbaiki kedua sifat tersebut agar lapisan tipis ZnO hasil 

biosintesis menggunakan ekstrak daun gambir ini dapat diaplikasikan sebagai 

bahan TCO.  

2. Melakukan pengamatan dan pengkajian lanjutan pada lapisan tipis ZnO 

didoping Al menggunakan SEM-EDX untuk lebih memastikan komposisi ZnO 

dan Al yang terlapis di atas substrat kaca. 

3. Melakukan penelitian lanjutan dalam sintesis lapisan tipis ZnO dengan 

menggunakan ekstrak tanaman, jenis pelarut, metode pelapisan, jenis substrat 

dan jenis dopan yang berbeda serta melakukan karakterisasi sifat-sifat fisis yang 

lain seperti sifat mekanik dan sifat magnetik.   

 

 


