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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

 Nilai kekuatan MOR terendah terdapat pada spesimen A dengan nilai MOR 

sebelum pembakaran sebesar 0,019 MPa dan setelah pembakaran 0,028 

MPa dan nilai kekuatan MOR tertinggi terdapat pada spesimen B sebelum 

pembakaran sebesar 0,044 MPa dan setelah pembakaran sebesar 0,098 MPa. 

 Tanah liat yang direkomendasikan untuk digunakan sebagai pengganti tanah 

liat yang digunakan di industri pengecoran Sungai Puar adalah tanah liat yang 

digunakan pada spesimen B yang berasal dari pariaman. 

5.2 Saran  

Disaran untuk peneliti selanjutnya untuk mencari material tambahan dan komposisi 

yang lebih baik untuk mendapatkan nilai kekuatan yang lebih baik dari nilai kekuatan 

sebelumnya. 

 


