
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan data pengujian tabel dan grafik pengujian, perbandingan

epoxy yang memiliki sifat getas adalah perbandingan resin dan hardener 1 :

0,5 sedangkan untuk dua perbandingan lainnya memiliki sifat ulet.

2. Berdasarkan data perhitungan tabel dan grafik pengujian, semua variasi

perbandingan vinylester menghasilkan sifat getas

3. Waktu minimal vacuum infusion pada alat yang ada di P.T LAPAN adalah

30 menit sehingga semua perbandingan vinylester tidak bisa digunakan

karena memiliki curing time dibawah 30 menit.

4. Sesuai dari data dan pembahasan yang sudah dibuat, variasi perbandingan

yang paling sesuai adalah perbandingan epoxy dengan perbandingan resin

dan hardener 1 : 0,5.


