
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 

 Fe mengakibatkan terjadinya fasa intermetalik β-AlFeSi sehingga 

menurunkan fluiditas dari Al-11%Si 

 Penambahan AlTiB Memperhalus butir dari fasa intermetalik β-

AlFeSi, sehingga dapat meningkatkan fluiditas dari paduan. 


