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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data-data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biosintesis 

ZnO menggunakan senyawa bioaktif dari jamur champignon (Agaricus bisporus) 

memiliki perbedaan morfologi (ukuran kristal) antara pH 10, yaitu 30,73 nm dengan 

struktur kristal yang sama yaitu ZnO wurtzite heksagonal. Peningkatan sifat 

hidrofobisasi dari serat tekstil dapat dilakukan dengan mensinergikan pelapisan ZnO 

nanorods dan senyawa silan DTES dengan sudut kontak air (WCA) = 150° dan 

dikategorikan sebagai sifat superhidrofobik. Sifat tekstil anti mikroba dapat 

ditingkatkan dengan proses hidrofobisasi pada serat tekstil terhadap sel bakteri 

Staphylococus aereus dengan nilai zona inhibisi sebesar 20 mm. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan untuk melakukan 

penelitian lanjut penggunaan jenis bahan dan komposisi bahan hidrofob untuk 

mengoptimalkan kestabilan hidrofobisasi pada serat tekstil.   

  


