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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara konsentrasi asam cuka dan lama perendaman terhadap kadar air, 

pH, tekstur, kadar kalsium dan organoleptik bau, akan tetapi berpengaruh sangat 

nyata terdapat interaksi antara konsentrasi asam cuka (CH3COOH) dan lama 

perendaman terhadap organoleptik warna. Konsentrasi asam cuka (CH3COOH) 

3% dan lama perendaman 24 jam memberikan hasil yang optimal dilihat dari 

kadar air 46,12%, pH 7,33, tekstur 49,30 joule, kandungan kalsium 0,21%, 

organoleptik warna 2,80% dan organoleptik aroma 2,80%. 

B. Saran 

 Untuk mendapatkan bahan baku kulit splitting yang berkualitas, 

disarankan untuk melakukan perendaman dengan konsentrasi asam cuka 

(CH3COOH) 3% selama 24 jam. 

 


