
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kombinasi proses ball milling dan pemanasan bertahap terhadap cangkang 

kerang pensi menghasilkan serbuk cangkang kerang pensi dengan 

peningkatan kandungan kalsium hingga 98,78% pada temperatur 900ºC. 

2. Proses ball milling dan pemanasan bertahap berperan dalam 

menghaluskan ukuran serbuk kerang pensi yang terbentuk dari 205,91 μm 

menjadi 73,28 μm. 

3. Kandungan kalsium yang tinggi dalam bentuk CaO sangat berpotensi 

dijadikan sebagai bahan baku pembuatan hidroksiapatit. 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang disampaikan pada penelitian ini adalah: 

1. Menggunakan peralatan penelitian yang baik dan steril agar hasil yang 

didapat bebas dari kontaminan dan lebih akurat. 

2. Melakukan penggilingan dan pemanasan lanjutan agar didapat serbuk 

dengan ukuran lebih halus dan kandungan kalsium lebih tinggi. 

3. Melakukan penelitian lanjutan agar serbuk yang didapatkan pada 

penelitian ini dapat disintesis menjadi hidroksiapatit. 


