
 

 

BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh variasi waktu penggantungan terhadap kekuatan tarik nata de coco 

adalah semakin lama waktu penggantungan yang diberikan maka kekuatan tarik 

akan meningkat 

2. Pengaruh variasi waktu penggantungan terhadap elongasi nata de coco adalah 

elongasi akan mengalami penurunan ketika diberikan penggantungan.   

3. Pengaruh variasi waktu penggantungan terhadap gugus hidroksil nata de coco 

adalah gugus hidroksil semakin sulit bergerak karena serat yang semakin rapat. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah ketika 

melakukan pemotongan sampel untuk pengujian tarik sebaikanya menggunakan alat 

pemotong otomatis sehinga mendapatkan hasil potongan yang lebih akurat dan presisi.  

 


