
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
Pada zaman sekarang ini manusia terus melakukan penelitian dan juga 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk mendapatkan sesuatu yang 

lebih baik dari sebelumnya, salah satunya yaitu komposit yang merupakan 

penggabungan dua atau lebih bahan yang terdiri dari penguat (reinforcement) dan 

matriks untuk mendapatkan suatu sifat mekanik yang baru. Komposit saat ini sering 

digunakan pada bidang industri seperti pesawat terbang, kapal laut dan juga sepeda 

motor. Ini terjadi karena komposit memiliki sifat mekanik yang hampir sama seperti 

logam tetapi lebih tahan korosi dan relatif kuat.  

Komposit memiliki sifat mekanik yang relatif kuat, tahan korosi dan juga dapat 

dikondisikan seperti logam dinilai dapat menjadi alternatif pada masa yang akan datang 

untuk pengganti logam pada industri otomotif. Karena komposit merupakan gabungan 

dari dua bahan penguat dan matriks maka perlu dilakukan pengujian yang lebih 

mendalam agar dapat digunakan pada industri otomotif. 

Pada penelitian ini digunakan sekam padi karena jumlah sekam padi yang 

dihasilkan setelah panen cukup banyak dan masih banyak para petani yang tidak tau 

pemanfaatan dari sekam padi tersebut dan terkadang hanya dibuang begitu saja. Oleh 

karena itu penulis menjadikan sekam padi sebagai bahan dalam penelitian ini agar 

nantinya dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. 

1.2 Perumusan Masalah 
Bagaimana pengaruh variasi penambahan serat sekam padi terhadap sifat mekanik 

material komposit dan gugus senyawa kimia yang terdapat pada sekam padi. 

1.3 Tujuan Penelitian  
Mendefinisikan sifat mekanik dan untuk menganalisis struktur penyusun komposit 

sekam padi.  
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1.4 Manfaat  
Menjadikan komposit polyester ditambah serat sekam padi menjadi material 

yang memiliki ketahanan dan kekuatan yang lebih baik dari material pembentuknya. 

1.5 Batasan Masalah  
Batasan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Terbatas membahas sifat mekanik komposit dan struktur penyusun 

komposit sekam padi. 

2. Serat yang dipakai sebagai penguat berasal dari serat sekam padi dan 

matriksnya berasal dari resin polyester. 

3. Persentase serat sekam padi adalah 5%, 10%, 15% dan 20%. 

1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan pada penulisan tugas akhir kali ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang,tujuan tugas akhir, manfaat, batasan 

tugas akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar ilmiah dalam 

penulisan tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang metode peralatan, bahan yang nantinya akan 

digunakan, prosedur dan penjelasan mengenai pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data observasi, analisis, dan pembahasan data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan pada tugas 

akhir ini. 

 

 


