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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil eksperimental dan analisis menggunakan 

software ATENA v4 dan RCCSA v4.3 didapatkan beberapa kesimpulan 

seperti berikut  : 

1. Terjadi peningkatan kapasitas lentur pada balok beton bertulang 

berpenampang lingkaran 

2.  dengan sengkang spiral seiring dengan meningkatnya ukuran 

diameter tulangan 

3. Adanya kemiripan perilaku lentur pada titik tinjau yang sama 

antara ketiga balok beton bertulang berpenampang lingkaran 

dengan sengkang spiral dengan variasi tulangan berbeda , 

terlihat dari bentuk kurva tegangan dan regangannya yang 

menunjukkan kesamaan bentuk. 

4. Tegangan utama beton pada titik tinjau yang sama untuk ketiga 

benda uji menghasilkan nilai yang melampaui nilai tegangan 

tarik beton itu sendiri , mengindikasikan terjadinya retak 

diagonal pada titik tinjau tersebut. 

5. Pada titik tinjau tulangan longitudinal dari ketiga benda uji 

dengan variasi tulangan berbeda diperoleh nilai tegangan dan 

regangannya melebihi nilai tegangan dan regangan leleh 
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tulangan itu sendiri, mengindikasikan tulangan longitudinal nya 

mengalami leleh pada titik tinjau tersebut. 

6. Pola retak yang terjadi pada bidang muka ketiga sampel 

berdasarkan pengamatan visual sama, yaitu pola retak diagonal. 

7. Permodelan struktur beton bertulang berpenampang lingkaran 

dengan sengkang spiral pada software ATENA v4 dan RCCSA 

v4.3 sangat representatif untuk digunakan dalam menganalisa 

perilaku lentur balok beton bertulang berpenampang lingkaran 

dengan sengkang spiral. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengerjaan tugas akhir ini, dapat diberikan 

beberapa saran terkait pengerjaan tugas akhir kedepan sebagai berikut: 

1. Pahami ilmu material seperti Mekanika Bahan dengan baik, 

karena ilmu tersebut merupakan fundamental dalam analisis. 

2. Lebih aktif berdiskusi dengan dosen.  

3. Dalam mengerjakan tugas akhir, lebih giat agar hasil yang 

didapatkan pun tepat dan cepat. 

 

 

 

 

 

 

 


