
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengaruh temperatur terhadap kualitas produk cor-an 

kuningan Sungai Puar menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Spesimen yang menggunakan temperatur  pemanasan 1200ºC selama 4 

jam  memiliki nilai kekerasan lebih tinggi dibanding dengan waktu 

peleburan lainnya. Hal ini disebabkan karena batas butir menjadi lebih 

rapat dan butir menjadi lebih kecil ketika spesimen dipanaskan terus 

menerus. 

2. Nilai kekerasan produk yang tertinggi dimiliki oleh temperatur 1200°C 

dengan 4 jam pemanasan dengan nilai kekerasan rata-rata 165,4 VHN 

sedangkan nilai kekerasan pada temperatur 1133°C dengan 3 jam 

pemanasan sebesar 145 VHN dan pada temperatur 1102°C dengan 2 jam 

pemanasan memiliki nilai kekerasan sebesar 127,4 VHN.  

 

5.2 Saran 

 Disarankan untuk industri pengecoran kuningan di Sungai Pua menggunakan  

2 jam pemanasan saja karena kekerasannya sudah cukup baik untuk cetakan kue 

dan cetakan kue tidak perlu kekerasan yang tinggi sehingga dapat menghemat 

nilai ekonomis dan meningkatkan nilai produksi.  

 


