
 

 

I. KESIMPULAN` DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

a. Perbedaan jenis tandan pisang yang digunakan menghasilkan karakteristik kertas yang 

berbeda, hal ini disebabkan karena komposisi kimia yang berbeda pada setiap tandan 

pisang yang digunakan. 

b. Produk yang paling disukai adalah kertas seni berbahan baku tandan pisang Mas. Hasil 

ini diperoleh dari uji organoleptik yang dilakukan peneliti terhadap 25 orang panelis. 

 

1.2 Saran 

 

a. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan tekanan dan lama proses 

pemasakan, agar kadar lignin yang terdapat pada kertas lebih berkurang, sehingga 

meghasilkan kertas yag lebih lentur. 

b. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar memberikan warna pada kertas yang 

dihasilkan serta aroma, untuk memperindah kertas seni yang dihasilkan. 

 

 


