
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh rasio massa

terhadap proses reduksi langsung menggunakan muffle furnace maka dapat

disimpullkan sebagai berikut :

1. Perbandingan massa yang paling baik digunakan yaitu 1 : 9 dimana

semakin besar jumlah reduktor yang digunakan maka hasil reduksi akan

semakin baik.

2. Temperatur yang diterapkan mempengaruhi hasil reduksi. Semakin tinggi

temperatur maka semakin besar kemungkinan tereduksi. Dimana pada

temperatur 1000oC terbentuk senyawa iron (Fe).

5.2 Saran

Adapun hal penting yang perlu direkomendasikan dalam kaitannya

terhadap penelitian ini adalah :

1. Lakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui kadar konsentrasi Fe

yang terbentuk secara kuantitatif, seperti uji XRF.

2. Pastikan sampel hasil reduksi tidak teroksidasi kembali dengan menutup

rapat sampel ke tempat penampungan dengan baik.
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