
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Penambahan durasi waktu penggetaran ultrasonic bath pada bioplastik 

meningkatkan kekuatan tarik spesimen tersebut, dikarenakan berkurangnya 

pori yang membuat luas transfer tegangan juga kecil. 

2. Kekuatan tarik tertinggi berada pada penambahan waktu 60 menit. 

3. Penambahan durasi waktu penggetaran ultrasonic bath memperkuat ikatan 

antara matriks dan reinforcement, sebagaimana ditunjukkan oleh struktur 

mikro pada pengujian scanning electron microscope. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan masih perlu 

dikembangkan lagi, bahan yang digunakan mudah didapatkan, karena eceng 

gondok banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dan untuk penelitian 

selanjutnya matriks (serat) berukuran nano, agar reinforcement dapat mudah terikat 

dengan matriks. Dalam penggunaan ultrasonic bath yang melebihi 30 menit, 

berikan jeda waktu agar air yang berada pada ultrasonic bath tidak menguap dan 

air nya tidak jatuh ke spesimen yang akan dibuat, selain itu bisa juga dilakukan 

penggantian air pada ultrasonic bath setiap penggetaran 15 menit, agar temperatur 

dari ultrasonic bath tidak meningkat yang berakibat terjadinya penguapan. 


