
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa molekul CO yang di jatuhkan 

pada ujung terbuka SWCNT ujung terbuka (8.0) mengalami adsorpsi secara kimia, fisika 

dan tidak terserap (desorpsi). Nilai ΔE rata-rata terkecil didapatkan pada penjatuhan 6 

molekul CO dengan nilai 3,0747289 eV, sedangkan nilai ΔE terkecil didapatkan pada 

penjatuhan 2 molekul CO pada atom C dengan posisi 1,3 nilai ΔE= 2,408384. 

Penjatuhan molekul CO pada SWCNT ujung terbuka (8.0) nilai ΔE berkisar antara 

2,408384-3,196607eV. Semakin banyak jumlah molekul CO yang dijatuhkan maka 

semakin turun nilai ΔE dari SWCNT. Daya ikat SWCNT permolekul CO meningkat 

dengan semakin banyaknya molekul CO yang dijatuhkan, dimana BE/n rata-rata 

sebesar -1948,9264721-10388,050588 Kcal/mol  dan ΔE Eads/n sebesar -367,430042-

984,59154851 Kcal/mol, hal ini menunjukkan bahwa SWCNT potensial digunakan 

sebagai penyerap gas CO. 

 

5.2 Saran 

1. Menggunakan metoda perhitungan yang lain dalam menentukan interaksi  SWCNT 

ujung terbuka dengan molekul CO. 

2. Menguji apakah SWCNT yang dijatuhkan molekul selain CO dapat digunakan 

sebagai semikonduktor. 

 


