BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengujian pengeringan kayu suren menggunakan gelombang ultrasonik

ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1 Kayu suren yang dikeringkan dengan jarak pengeringan 1 gelombang
penurunan kadar airnya lebih cepat dibandingkan pengeringan saat jarak 1,5
gelombang. :

2 Besarnya penyusutan pada setiap arah dimensi dari kayu suren berbeda — beda
dan penyusutan yang terjadi setelah pengeringan sangat kecil sehingga
meningkatkan stabilitas dari dimensi kayu tersebut.

3  Selama dilakukannya pengeringan tidak terdapat keretakan pada kayu suren

akibat pengeringan.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk memvariasikan dimensi
dari kayu yang dikeringkan menggunakan gelombang ultrasonik ini, sehingga
didapatkan pengaruh ukuran dimensi kayu terhadap waktu pengeringan serta

besarnya penyusutan kayu yang terjadi.



