
 

 

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

  Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan diantaranya: 

1. Rendemen mikrokristalin selulosa paling tinggi didapatkan dari hidrolisis 

dengan konsentrasi enzim 5% selama 1,5 jam yaitu 93,967%. 

2. Konsentrasi enzim dan waktu hidrolisis tidak berpengaruh signifikan terhadap 

rendemen mikrokristalin selulosa (Sig>0,05). 

3. Mikrokrostalin selulosa yang didapatkan memenuhi persyaratan British 

Pharmacopoeia dan The United States Pharmacopoeia untuk organoleptis, 

identifikasi, pH, larutan dalam air, susut pengeringan, dan uji ketiadaan pati, 

sedangkan sifat alir mikrokristalin selulosa 1 dan 2 tidak memenuhi 

persyaratan. 

5.2  Saran 

       Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk: 

1. Melakukan optimasi terhadap suhu, pH, dan agitasi sehingga didapatkan 

kondisi optimum untuk hidrolisis. 

2. Menemukan enzim yang dapat menggantikan pengunaan bahan kimia pada 

tahap pretreatment, sehingga dapat meminimalkan penggunaan bahan kimia 

dan lebih ramah lingkungan. 


