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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui atom Li yang 

di jatuhkan pada permukaan dinding SWCNT (8.0) berinteraksi secara 

lemah dan umumnya tidak membentuk ikatan. Penjatuhan 1 sampai 4 

atom Li menaikkan celah energi (ΔE) SWCNT sehingga menurunkan daya 

hantar listrik SWCNT. Penjatuhan atom Li tidak berpotensi untuk 

meningkatkan hantaran listrik dari SWCNT karena tidak terjadi interaksi 

antara atom Li dengan SWCNT. Penjatuhan atom Li menyebabkan 

penurunan BE dan Eads seiring dengan bertambahnya jumlah atom Li. 

 

5.2 Saran 
 

1. Menggunakan metode perhitungan yang lain dalam menentukan 

interaksi dinding SWCNT dengan atom Li. 

2. Menggunakan SWCNT dengan kiralitas yang berbeda untuk 

menentukan adsorpsi atom Li pada dinding SWCNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


