
 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Rendemen Furfural tertinggi diperoleh dari bahan baku C (bagian ujung 

tongkol jagung) dengan rata-rata 6,7%, 

2. Furfural yang diperoleh memiliki konsentrasi 93,04% furfural (2-

Furancarboxaldehyde) 

5.2 Saran 

1. Untuk keperluan industri bahan baku dari bagian tengah hingga ujung 

tongkol jagung dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih, 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai kondisi optimum destilasi 

furfural dari bagian ujung tongkol jagung, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


