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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Campuran aspal yang menggunakan karet gondorukem mampu 

meningkatkan nilai stabilitas sebesar 28,48 %. 

2. Kadar karet gondorukem  terbaik (optimum) yang didapatkan 

sebesar 3,2 % dengan kadar aspal 6,45 %. 

 

 5.2. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya agar diujikan untuk persentase 

karet gondorukem yang belum di ujikan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar diujikan untuk jenis 

campuran perkerasan yang berbeda. 

3. Untuk pengujian selanjutnya agar menggunakan jenis zat 

tambah yang berbeda. 

 


