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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Penamabahan serat pelepah pisang dan foam agent 0,06% membuat papan 

semen menjadi lebih ringan . 

2. Dari hasil pengujian sifat fisik, papan semen serat pelepah pisang dan foam  

agent memiliki nilai densitas yang lebih baik. nilai optimum pada persentase 

serat 0,8% sebesar 1,27  kg/cm3. 

3. Penambahan serat pelepah pisang berpengaruh terhadap sifat mekanik 

papan semen-foam agent. Nilai kuat tekan tertinggi dihasilkan oleh papan 

semen 0,4 % sebesar 82,76  kg/cm2 . nilai ini telah memenuhi standar mutu 

SNI 03-3449-2004. Sedangkan nilai kuat lentur tertinggi didapatkan pada 

persentase serat 0,6 % dengan nilai 77,40 kg/cm2. 

5.2 Saran 

1. Teknik pemadatan pada pembuatan sampel perlu ditingkatkan dan 

dilakukan secara merata yaitu dengan menggunakan alat dengan tekanan 

spesifik. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang papan semen berserat pisang 

dengan memvariasikan ukuran serat. 

3. Perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan metode three simensional 

reinforcment. 


