
 

 
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :  

1. Pada pengujian profil disolusi, kombinasi polimer eudragit RS PO dan 

kitosan untuk pembuatan mikrokapsul kaptopril dapat mengontrol pelepasan 

zat aktif. Dibuktikan dari perbandingan profil disolusi mikrokapsul dengan 

tablet konvensional kaptopril selama 1 jam dan % zat terdisolusi dari 

mikrokapsul mencapai 100 % saat 6-7 jam. 

2. Penetapan kadar ketiga formula memiliki efisiensi enkapsulasi yang rendah 

yaitu <50 %. Efisiensi enkapsulasi tertinggi pada formula 2(1:4) yaitu 

36,942%. Sehingga, kedua polimer yang digunakan tidak cukup baik 

digunakan untuk pembuatan mikrokapsul kaptopril dengan metode 

emulsifikasi penguapan pelarut 

3. Berdasarkan model kinetika pelepasan zat aktif, sediaan mikrokapsul 

kaptopril mengikuti model kinetika Korsmeyer Peppas.   

 

5.2  Saran 

 Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain 

dalam pembuatan mikrokapsul kaptopril dengan penyalut Eudragit RS 

PO dan Kitosan  

 

 

 

 


