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BAB 6 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh perendaman teh hitam terhadap 

perubahan warna restorasi RMGIC, dapat disimpulkan bahwa perendaman teh hitam 

berpengaruh terhadap perubahan warna pada restorasi RMGIC karena teh hitam 

mengandung tanin yang merupakan staining agent. 

 

6.2 Saran 

1. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan perubahan warna bahan 

RMGIC jika dilakukan perendaman dengan minuman berwarna 

berdasarkan waktu yang berbeda-beda. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat untuk mendeteksi porus 

pada suatu bahan yang digunakan. 

3. Setelah meminum teh dan minuman berwarna lainnya, disarankan agar 

berkumur dengan air putih. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


