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BAB V PENUTUP 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dari penulis pada Proyek Preservasi Jalan 

Iskandar Baksir – Tj. Kemuning – Bts. Prov. Lampung  dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Tahapan prosedur pengaspalan Lapis Fondasi AC – Base Asbuton 

yaitu : 

a. Persiapan permukaan sudah sesuai standar Spesifikasi Umum 

b. Penyemprotan Lapis Resap Perngikat (Prime Coat) sudah sesuai 

standar Spesifikasi Umum 

c. Penghamparan sudah sesuai standar Spesifikasi Umum 

d. Pemadatan sudah sesuai standar Spesifikasi Umum 

e. Opnam Bersama sudah sesuai standar Spesifikasi Umum 

V.2  Saran 

1. Pengendalian Keamanan dan keselamatan kerja dilapangan harus terus 

konsisten untuk mengantisipasi timbulnya kecelakaan kerja 

2. Melakukan tinjauan pada item lainnya agar dapat menambah 

pengetahuan mengenai Preservasi Jalan. 


