
V. KESIMPULAN

Dari analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya,

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Variasi laju putaran dan kondisi permukaan ban mempengaruhi waktu slip

yang terjadi pada suatu gesekan antar permukaan kontak. Semakin cepat

laju putaran ban sepeda motor, maka akan semakin cepat terjadinya slip.

Kemudian dibandingkan dengan kondisi permukaan basah, kondisi

permukaan berminyak membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk

terjadinya slip.

2. Variasi laju putaran dan kondisi pemukaan ban mempengaruhi waktu

pengkondisian permukaan ban untuk tidak lagi terjadi slip. Semakin cepat

laju putaran ban sepeda motor, maka kondisi ban akan semakin cepat untuk

menghilangkan lapisan yang ada diantara ban dan roller yaitu air ataupun

minyak sehingga tidak lagi terjadi slip. Kondisi permukaan berminyak

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghilangkan lapisan

tersebut dibandingkan dengan permukaan basah.


