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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, zeolit alam jenis 

Clinoptilolit-Ca dapat mensupport katalis CuO membentuk CuO/zeolit. Katalis 

CuO/zeolit digunakan sebagai pendegradasi zat warna naphthol blue black secara 

fotolisis. Dari hasil degradasi tanpa katalis 6mg/L sebanyak 20 mL naphthol blue black  

Dapat didegradasi tanpa katalis sebanyak 5,17% dengan waktu iradiasi 45 menit. 

Degradasi menggunakan 0,8 g CuO/zeolit persen degradasi mencapai 51,37% 

dengan waktu iradiasi 90 menit, menggunakan 0,0307 g CuO persen degradasi 

30,31% dengan waktu iradiasi 75 menit, sedangkan menggunakan 0,7629 g zeolit 

persen degradasi 27,95% dengan waktu iradiasi 75 menit.  

   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya untuk melakukan uji LC-MS agar dapat diketahui fraksi-fraksi dari 

degradasi limbah zat warna naphthol blue black dan juga disarankan untuk penelitian 

selanjutnya CuO/zeolit digunakan untuk degradasi zat warna atau senyawa organik 

lain yang terdapat pada limbah. 

 


