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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. N-Methyl-D-glucamine dipilih sebagai koformer untuk membentuk 

multikomponen kristal dengan gliklazid. 

2. Dari hasil karakterisasi dengan analisis difraksi sinar-X, analisis termal, dan 

spektroskopi FT-IR terbentuk campuran eutektik sederhana dari gliklazid dan 

N-Methyl-D-glucamine pada komposisi fraksi molar 0,3:0,7 dengan titik 

eutektik pada suhu 127 oC. 

3. Pembentukan campuran eutektik gliklazid – N-Methyl-D-glucamine dapat 

meningkatkan kelarutan gliklazid dibandingkan gliklazid murni yaitu sebesar 

1,25 kali dengan metode dry grinding dan 1,33 kali dengan metode solvent drop 

grinding  

5.2 SARAN 

 Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pembentukan 

multikomponen kristal gliklazid dengan koformer lainnya. 

 

 


