
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, penambahan pasir sungai pada 

campuran aspal (AC-WC) dapat disimpulkan :

1. Penggunaan pasir sungai 15% kinerjanya hampir sama atau 

mendekati campuran pembanding.

2. Penambahan pasir sungai optimum terdapat pada kadar pasir 

15% dari berat total campuran.

Sehingga campuran dengan mengunakan 15% pasir sungai, 

diusulkan dapat dipakai sebagai bahan  perkerasan AC-WC

6.2. Saran

Dari analis dan pembahasan sebelumnya, adapun saran yang 

berkenan dengan penelitian yaitu :

1. Dapat melakukan penelitian pada jenis perkerasan 

lainnya.

2. Fokus dan teliti pada penelitian berikutnya.


