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ABSTRAK

Limbah plastik merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi,
untuk tidak memperparah keadaan ini diperlukan plastik yang biodegradable
(dapat didaur ulang) atau bisa disebut bioplastik. Namun dalam pembuatan
bioplastik seringkali terdapat partikel pati yang belum terlarut sempurna
sehingga mengurangi kekuatan bioplastik. Maka pada penelitian ini dibuat
bioplastik berbahan sagu dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk
mengurangi pertikel pati yang belum terlarut dengan berbagai variasi waktu

penggetaran ultrasonik yaitu Q menit yang kemudian akan dilihat

pengaruhnya terhafiap=wa b6 : A3 JUTRERBatan tarik, modulus

elastisitas, elongasi @lan serapan uap air pada sampel

ajggetaran ultrasonik

yaitu selama 60 mgf
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