
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Alfa selulosa yang diperoleh dari 500 gram serbuk jerami padi sebanyak 42%. 

Sedangkan Mikrokristalin selulosa dari 50 gram alfa selulosa yang dihidrolisis 

secara kimia yaitu 86%, mikrokristalin selulosa dari 13 gram alfa selulosa yang 

dihidrolisis secara enzimatis 83%, 82,5% dan 84,2% dengan kosentrasi 5%, 10% 

dan 15%.  

2. Kosentrasi dan hidrolisis tidak memberikan perbedaan pada mikrokristalin yang 

dihasilkan, dilihat dari hasil spektrum FTIR, SEM dan DSC. 

 


