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ABSTRAK 

 Aluminium paduan sangat banyak digunakan dalam perindustrian 

otomotif, manufaktur permesinan, dan ada juga digunakan sebagai peralatan 

rumah tangga. Pada umumnya aluminium paduan yang digunakan adalah 

aluminium silikon. Dengan banyaknya digunakan pada bidang usaha 

perindustrian, tentunya aluminium silikon ini dibutuhkan hasil produk yang 

berkualitas. Sedangkan sejauh ini aluminium silikon banyak ditemukan dengan 

campuran unsur besi (Fe). Unsur besi (Fe) ini termasuk dalam kategori pengotor 

yang tidak diinginkan dalam suatu hasil produk di dunia perindustrian aluminium 

paduan. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan grain refiner berupa AlTiB 

dan modifier berupa Sr pada Master Alloy Al7%Si. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui struktur mikro, kekerasan dan fluiditas dari paduan. Penambahan Sr 

sebesar 0.045% dan AlTiB 0.05 - 0.2 % berpengaruh baik pada struktur mikro 

paduan dibandingkan dengan penambahan 0.6% Sr dengan AlTiB yang sama. 

Sementara untuk fluiditas dan kekerasan, nilai tertinggi diperoleh pada 

penambahan 0.045% Sr dan AlTiB 0.2% dengan nilai 65.5 cm dan 67.80 VHN.  
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