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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa : 

1. Penambahan 0,045% modifier Stronsium (Sr) dan 0,05% - 0,2% grain 

refiner AlTiB akan membuat struktur silikon pada Al-7%Si menjadi lebih 

menebal dan merata. Sedangkan pada penambahan 0,06% modifier 

Stronsium dan 0,05% - 0,2% grain refiner AlTiB akan membuat Silikon 

menjadi lebih menebal tetapi tidak merata. 

2. Penambahan grain refiner AlTiB dengan komposisi 0,05% - 0,2% pada 

paduan Al-7%Si dan 0.045% Sr akan meningkatkan fluiditas dari paduan 

dan sedangkan penambahan grain refiner AlTiB dengan komposisi 0,05% 

- 0,2%,  pada paduan Al-7%Si dan 0.06% Sr akan terjadi penurunan pada 

nilai fluiditas. 

3. Modifier Stronsium (Sr) yang ditambahkan pada Al-7%Si dengan 

persentase sebesar 0,045% - 0,06% akan membuat terjadinya penurunan 

nilai kekerasan pada paduan dan grain refiner AlTiB yang ditambahkan 

pada Al-7%Si dengan persentase sebesar 0,05% - 0,2% akan 

meningkatkan nilai kekerasan pada paduan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti selanjutnya 

disarankan untuk berhati-hati saat melakukan pengamplasan permukaan. Sehingga 

didapatkan hasil yang bersih dan struktur mikro yang baik 

 


