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ABSTRAK 

 

Pada Master Alloy Al2014 dibutuhkan grain refiner untuk menghaluskan butir 

karena pada paduan ini masih memiliki butir yang kasar. Grain refiner yang paling 

umum digunakan adalah AlTiB. Penambahan modifier stronsium akan mengubah 

struktur silikon yang pada mulanya berbentuk jarum-jarum panjang menjadi lebih 

bulat dan terdistibusi secara merata. Struktur silikon yang membulat dan tersebar 

merata akan meningkatkan sifat mekanik, serta mempermudah proses pemesinan. 

Pada pembuatan produk hasil coran dibutuhkan fluiditas yang baik untuk 

menghindari cacat pada produk tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui fluiditas dan nilai kekerasan dari penambahan AlTiB pada master 

alloy Al2014. Penelitian ini dilakukan dengan melebur master alloy Al2014 dengan 

menambakan modifier stronsium dengan persentase 0,045% - 0,06% dan grain 

refiner AlTiB dengan persentase 0,05% - 0,2%. Hasil dari penelitian ini adalah 

penambahan Modifier Stronsium (Sr) yang ditambahkan pada Al2014 dengan 

persentase sebesar 0,045% - 0,06% akan membuat terjadinya penurunan nilai 

kekerasan pada paduan dan grain refiner AlTiB yang ditambahkan pada Al2014 

dengan persentase sebesar 0,05% - 0,2% akan meningkatkan nilai kekerasan pada 

paduan. Penambahan grain refiner AlTiB akan memberikan pengaruh, yaitu akan 

meningkatkan fluiditas dari paduan namun grain refiner AlTiB dengan komposisi 

0,05% - 0,2%,  pada paduan Al2014 dengan 0,06% Sr akan mengakibatkan 

terjadinya penurunan pada nilai fluiditas, hal ini terjadi karena adanya 

overmodified. 
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