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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan cangkang sawit di PT. Wilmar Nabati 

Indonesia, Pelintung di Dumai, Riau  cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai 

adsorben ion logam berat Fe(III) dan Cu(II). Kondisi optimum dari parameter yang 

diuji yaitu dengan konsentrasi aktivator 1,5 M, waktu kontak 45 menit untuk masing-

masing ion logam, pH optimum 4 untuk ion Fe(III) dan Cu(II), konsentrasi larutan ion 

logam Fe 30 mg/L dan untuk ion logam Cu(II) pada 25 mg/L dengan massa 

adsorben 2,5 gram untuk ion logam Fe(III) dan 1 gram untuk ion logam Cu(II). Pada 

perlakuan air sumur didapatkan efisiensi penyerapan ion logam Fe(III) untuk sampel 

A, B dan C berturut-turut sebesar: 78,32%; 66,72%; 80,07% dan kapasitas 

penyerapannya sebesar 0,0231 mg/g; 0,0695 mg/g; 0,0528 mg/g, sedangkan untuk 

ion logam Cu(II) tidak terdeteksi. 

5.2  Saran  

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan: 

1. Melakukan uji karakterisasi dengan SEM, BET terhadap adsorben sebelum 

dilakukan adsorpsi 

2. Mengujikan ion logam lain pada uji air sumur. 

 

 

  


