
 

 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan Pada Tugas Akhir Ini Adalah: 

1. Semakin banyak komposisi serat arang tempurung maka semakin besar 

nilai kekuatan tarik  (tensile strength) dari komposit serat arang tempurung. 

2. Semakin banyak komposisi serat arang tempurung maka nilai modulus 

elastisitas semakin meningkat.  

3. Semakin banyak komposisi serat arang tempurung maka nilai elongasi dari 

komposit serat arang tempurung akan menurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


