
 

BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Seiring penambahan waktu pencelupan suspensi PVA, gambir, dan zinc 

oxide maka kekuatan tarik serta elongasi dari film nata de coco hasil 

tanpa perebusan kembali dan perebusan kembali selama 4 jam 

mengalami peningkatan nilai. 

2. Seiring penambahan waktu pencelupan suspensi PVA, gambir, dan zinc 

oxide maka kekuatan tarik pada film nata de coco hasil perebusan 

kembali selama 4 jam dengan penyaringan vakum filter mengalami 

penurunan nilai sedangkan elongasi mengalami peningkatan nilai. 

3. Seiring penambahan waktu pencelupan suspensi PVA, gambir, dan zinc 

oxide maka modulus elastisitas dari film nata de coco hasil tanpa 

perebusan kembali, perebusan kembali selama 4 jam, dan perebusan 

kembali selama 4 jam dengan penyaringan vakum filter mengalami 

penurunan nilai. 

4. Hasil yang didapatkan terdapat perbedaan diantara satu dengan lainnya 

ini di karena pada saat pengguntingan yang masih menggunakan 

metode manual sehingga bisa terbentuk takikan dan terjadinya 

perbedaan luas penampang yang menyebabkan datanya kurang presisi. 

5.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya lebih 

baik menggunakan media tanpa penyaringan vakum filter karena selain sifat 

mekanik yang didapatkan tidak sesuai dan juga menghemat dari waktu pembuatan 

film nata de coco lebih singkat. 


